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Le prove, condotte in laboratorio ed in sito, sono state utili per definire le caratteristiche composizionali e conservative,
soprattutto in relazione ai vuoti interni delle
murature. Sono state eseguite misure della
deformabilita della struttura muraria tramite
martinetti piatti singoli e doppi, della permeabilita,
prove soniche, carotaggi ed esami endoscopici. In
laboratorio sono stati caratterizzati alcuni campioni 3 H :
della malta di allettamento. 5 o
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